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Wytyczne dotyczace pomiaru i montazu paneli szklanych deKEA

Dlaczego klejenie do podloza?

Najbardziej praktycznym rozwigzaniem jest przyklejenie szkta do $ciany. Nie pozostawia si¢ w ten sposob szczelin
za szktem, w ktorych zbiera si¢ brod ( jak np. w przypadku montazu za pomoca dystansow).

Szkto, ktore przykleja si¢ do §ciany powinno mie¢ mie¢ 4 mm grubo$ci, w przypadku duzych wymiarow
powinno by¢ hartowane, do mniejszych tafli szkla mozna zastosowaé szklo Float.

Klejenie zapewni trwate i pewne taczenie szkta do innych powierzchni. Nasza firma wykonata juz wiele préb na
wielu klejach, ale polecamy tylko jeden, ktory gwarantuje wysoka jako$¢ taczenia — klej LAKMA (do luster i
paneli szklanych) - jest to klej silikonowy- bezbarwny (http://lakma.pl/pl/Karty techniczne/SILIKONOWY KLEJ do
luster.pdf

1. Podloze

Podloze powinno by¢ biate, w przypadku innych odcieni istnieje ryzyko przebarwien grafiki (szczegdlnie w
przypadku bardzo jasnego szkla dekoracyjnego)

Podloze powinno by¢ réwne, pozbawione peknieé, uwypuklen czy plam. Zaleca si¢ sprawdzenie katow
prostych podioza.

2. Pomiar
Pomiar powierzchni prostej na ktorej beda montowane panele szklane powinien zosta¢ wykonany przynajmniej
w 3 miejscach. Nalezy pamigta¢ aby uwzgledni¢ zapas (tolerancja wymiaru) — okolo 2 mm (jak na rysunku)

X-2mm=X1

Y-2mm=Y1 Y-2mm=Y1

X-2mm= X1
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M E A express yourself

3. Pomiar otworow pod gniazdka elektryczne

*  Wymiar ustawionego otworu powinien by¢ podany do jego osi (srodka otworu) od obydwu krawedzi

)

65 mm

* Minimalna odlegto$¢ otworu od krawedzi szyby nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm do krawedzi otworu
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M E A express yourself

4. Jak zmierzy¢ wielkos¢ zamawianej szyby w przypadku laczenia tafli.

1. W przypadku taczenia szyb w narozach, nalezy dodatkowo od szyby montowanej jako druga (szyba
dostawiana) odja¢ grubos¢ szyby montowanej jako pierwsze) — okoto 5 mm

X1 - grubosc szyby - 1 mm

Y1 Szyba montowana |ako druga Y1

X1 - grubosc szyby - 1 mm

* W przypadku szyb nietypowych, ostateczny wymiar nalezy pomniejszy¢ wg rysunku

!

X-2mm

—Y =1 mm Y -1 mm-<—

Zﬂzr'*m Z.lz mm
—Y=-1 mm Y-1 mm-—
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5. Montaz szkla dekoracyjnego deKEA

*  Przed natozeniem kleju wstepnie przyt6z panel szklany w miejsce docelowe.

* Nastepnie niewielka ilo$¢ kleju naktadaj na tylng, biala (zalaminowana) czes$¢ szkla Nie nalezy nakladac
kleju zbyt blisko krawedzi, by po docis$nigciu szkta do $ciany nie wyptynat.

* Klej naktadaj rownomiernie na cata powierzchni¢ panela (w odstepach co 10-15 cm).

* Tak przygotowany panel szklany przyklej niezwlocznie do podtoza i z wyczuciem docis$nij powierzchnie
szkta do $ciany (https://www.youtube.com/watch?v=4PxlhzCdZ 4)

6. Problem z pomiarem?

Jezeli bedzie mieli jakiekolwiek problemy z pomiarem zamawianego szkla wystarczy wysta¢ nam schemat $ciany.
Przeslemy Wam prawidlowe wymiary szkla i najbardziej optymalne wielkosci tafli.

7. Problem z kadrowaniem zdje¢cia/grafiki

Jezeli juz znalazle$ idealna grafik¢ na Twoja $ciang a masz problem z odpowiednim wykadrowaniem grafiki, nie
martw si¢ — kliknij pod grafika ,,Zapytaj o ten produkt” i wyslij nam schemat §ciany i Twoje sugestie dotyczace
utozenia grafiki na $cianie.

8. Czy szklo mozna klei¢ bezposrednio na glazure?

Mozna przyklei¢ szkto bezposrednio na glazure, jednak nalezy pamigta¢, ze glazura odstaje od $ciany okoto 10
mm. Jesli bedzie ona widoczna z boku, trzeba bedzie ja czym$ zamaskowac. Ponadto moze by¢ problem z
zamontowaniem gniazdek elektrycznych w szkle - moga okaza¢ si¢ za gleboko osadzone. Nie wiedzac w jakim
stanie jest potaczenie glazury ze §cianag, lepiej nie ryzykowa¢ dodatkowym obciazeniem spoiny. Najlepiej jest
zerwacé glazure, oczysci¢ $ciang z resztek kleju, zagruntowac powierzchni¢ i dopiero na tak przygotowana $ciane
przyklei¢ szkto.

Firma deKEA gwarantuje wlasciwg jakos¢ produktu, ale nie ma wplywu na warunki i sposob jego zastosowania.
Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji sq oparte na naszej wiedzy i doswiadczeniu, ale nalezy je
zweryfikowac w konkretnych zastosowaniach

DEKEA POLSKA

www.dekea.pl

A_rmails hinirn@MAAlLAaa nl +4al © 1L1Q E29 100 27K +al - 1A1Q ENK QN1 12N



